
ほとんど加工せずに丸太のまま使うものや、
四角く切り出した木同士を接着させたものまで

さまざまな種類の材料があります。

多くの住宅では、丸太を切り分けた後、乾燥させて使用するものや、
乾燥させた木同士を接着剤で大きなサイズに合体させたものが使われています。

木がどうやってお家になるの？？①

出典：プロでも意外に知らない＜木の知識＞

＜丸太を切り分けた後、乾燥させて使用するもの＞

＜乾燥させた木同士を接着剤で大きなサイズに合体させたもの＞

クロス・ラミネイテッド・ティンバー

©京都府 まゆまろ
２７５８００８

乾燥


